BPA

Test polymere (+additif) +
Extraire + suivi des extractions

Sans perte dans ??

Mettre la main sur le probleme/ faux negatif
Le blanc ?? 1) extrait d’un matériaux puis avec additif (phtalate)

2) un produit phtalate

Methodology

Validation de la methode

1) STEP 1 : (1ans à 3 mois)
Reliability of bioassay

a) polymere granule sans additif (4 types : ) 
b) extraction avec solvant to extract the potentiel migrant (10mL  à la concentration 100mg/l et 1g/L)
c) change de solvant to biocompatible et test de solvabilité

d) cytoxicité test 
e) biotest (cyto et bio 52 tests à 268 sur un test) (test à 1mL avec milieu culture)
si pas de reponse OK
puis on additive avec un composé connu (

pour voir si la reponse est normale sinon il y a probleme
